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Протокол испытаний 

№ 5374/10-21 от 06.10.2021 г. 

 

Объект испытаний: Профилированные дополнительные планки для  покрытия 

металлических крыш, внутренних и внешних стен и потолков из стального 

оцинкованного листа с полимерным покрытием. Наименования согласно приложению. 

Профилированные листы для покрытия крыш, внутренних и внешних стен и потолков 

из стального оцинкованного листа с полимерным покрытием т.м. ruukki S18-92W-

1100. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Перепечатка или размножение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается. 

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. 
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1. Объект испытаний (тип, модификация, модель, марка): Профилированные дополнительные планки для  

покрытия металлических крыш, внутренних и внешних стен и потолков из стального оцинкованного 

листа с полимерным покрытием. Наименования согласно приложению. Профилированные листы для 

покрытия крыш, внутренних и внешних стен и потолков из стального оцинкованного листа с 

полимерным покрытием т.м. ruukki S18-92W-1100. 

 

2. Наименование и адрес изготовителя: «Ruukki Products AS». Место нахождения: Turba 7, ЕЕ-80010 

Parnu, Estonia, Эстония 

 

3. Наименование и адрес заказчика: «Ruukki Products AS». Место нахождения: Turba 7, ЕЕ-80010 Parnu, 

Estonia, Эстония 

 

4. Цель испытаний: подтверждение на соответствие требованиям ГОСТ 18768-80 

 

5. Метод (методика) испытаний: в соответствии с ГОСТ 18768-80 

 

6. Дата получения объекта испытаний: 29.09.2021 г. 

 

7. Сроки испытаний: 29.09.2021 г. – 06.10.2021 г. 

 

8. Условия окружающей среды:  

 

температура  (21…24) 
о
C 

влажность  (31…33) % 

давление  (745-753) мм. рт. ст. 
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9. Результаты испытаний: 

 

Наименование 

характеристик

и по ГОСТ 

18768-80 

Наименован

ие НД на 

метод 

испытаний 

Значение характеристики по НД 

Значение 

характеристи

ки при 

испытаниях 
1 2 3 4 

п.1 ГОСТ 18768-80 

п.1 

Конструкция и размеры поддерживающих планок должны соответствовать 

указанным на чертеже и в таблице. 

 
Размеры в мм 

Обозначен

ие планки 

Приме

няемос

ть 

L B s d A A1 A2 Масса, 

кг, не 

более 

1026-1351  63 40 2 4,8 8 47 20 0,040 

1026-1352  80     64  0,050 

1026-1353  100     84  0,063 

1026-1354  125    10 105  0,079 

1026-1355  140 50 3 5,8  120 30 0,165 

1026-1356  160    12 136  0,188 

1026-1357  180     156  0,212 

1026-1358  200 63 4 7,0 15 170 40 0,377 

1026-1359  220     190  0,414 

1026-1361  250     220  0,472 

Пример условного обозначения планки размером L=80 мм: 

Планка 1026-1352 ГОСТ 18768-80 

Требование  

выполнено 

п.2 ГОСТ 18768-80 

п.2 
Материал - сталь марки Ст3 по ГОСТ 380-71. 

Требование  

выполнено 

п.3 ГОСТ 18768-80 

п.3 
Технические требования - по ГОСТ 18824-80. 

Требование  

выполнено 

п.4 ГОСТ 18768-80 

п.4 

Маркировать: условное обозначение планки без наименования и товарный 

знак предприятия-изготовителя. 

Требование  

выполнено 

п.5 ГОСТ 18768-80 

п.5 

Пример применения поддерживающих планок дан в справочном 

приложении к ГОСТ 18767-80. 

Требование  

выполнено 
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10. Вывод: 

По результатам проведенных испытаний объект, Профилированные дополнительные планки для  покрытия 

металлических крыш, внутренних и внешних стен и потолков из стального оцинкованного листа с полимерным 

покрытием. Наименования согласно приложению. Профилированные листы для покрытия крыш, внутренних и внешних 

стен и потолков из стального оцинкованного листа с полимерным покрытием т.м. ruukki S18-92W-1100., изготовитель 

«Ruukki Products AS». Место нахождения: Turba 7, ЕЕ-80010 Parnu, Estonia, Эстония, соответствует требованиям ГОСТ 

18768-80 

 

 

 

Руководитель ИЛ « ЭкспертТест»        Сидарчук Е.А. 

 

 

Испытатель ИЛ « ЭкспертТест»         Карпов С.Е. 


